
Deckel / Stahl 



 
Deckel / Stahl 

Behandlung: 
 

 

Behandlungsart:     Entfetten/Entgraten 

Schleifkörper:         A-6x12-DS 

Compound:             33 

Maschine:               SV 2     

Behandlungsdauer: 15-30 Minuten 
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